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Remex SüdWest GmbH
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Werftstraße 12

D-76189 Karlsruhe

 Kol./Hee.
30.11.2023

Eignungsnachweis EgN 23/11/1291
Eignungsnachweis (EgN) für Bodenmaterial mit Fremdbestandteilen (BM-F), der REMEX
SüdWest GmbH, Betriebsstätte Mineralstoffaufbereitungsanlage KAZ in Kaiserslautern ge-
mäß
§ 5 ErsatzbaustoffV vom 09. Juli 2021 (Bundesgesetzblatt Jahrgang 2021 Teil I Nr. 43, ausgege-
ben zu Bonn am 16. Juli 2021) /1/ als Mineralischer Ersatzbaustoff (MEB) in technischen Bauwer-
ken.

Der Prüfbericht umfasst 5 Textseiten inkl. 3 Anlagen.

1. Vorgang
Die KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik wurde als Überwachungsstelle damit beauf-
tragt, für Bodenmaterial mit Fremdbestandteilen (BM-F) der REMEX SüdWest GmbH den Eig-
nungsnachweis gemäß ErsatzbaustoffV /1/ durchzuführen. Der Eignungsnachweis beinhaltet die
Erstprüfung der Materialwerte inklusiv einer Einstufung in eine entsprechende Materialklasse so-
wie die zugehörige Betriebsbeurteilung des Betreibers der Aufbereitungsanlage.

2. Probenahme
Die Probenahme erfolgte am 31.05.2023 aus der Grundgesamtheit der ersten Produktionscharge
(rd. 500 m³) an der Mineralstoffaufbereitungsanlage KAZ, Kapiteltal in 67657 Kaiserslautern.
Anwesend waren:

Þ Frau Schneider REMEX SüdWest GmbH, Betriebsstätte Kaiserslautern
Þ Herr Dabrowski KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, Bochum

Die erforderlichen Einzel- und Mischproben wurden gemäß LAGA PN 98, Stand Mai 2019 /2/ ent-
nommen und protokoliert (s. Anlage A 1). Aus den gewonnenen Laborproben wurde per Riffeltei-
ler eine homogenisierte Prüfprobe mit dem Charakter einer Durchschnittsprobe erstellt. Eine Rück-
stellprobe wurde durch vorherige Aliquotierung und Abtrennung erstellt.
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3. Vorschriften
Die für diese Untersuchungen verwendeten Vorschriften sind Anlage A 2 zu entnehmen.

4. Eignungsnachweis (EgN)
4.1 Erstprüfung - Grundlegende Charakterisierung des Elutionsverhaltens
Im Rahmen der Erstprüfung ist festzustellen, ob die hergestellten mineralischen Ersatzbaustoffe
die geltenden Materialwerte der Anlage 1 nach Maßgabe des § 10 Absatz 1 und 2 der Ersatzbau-
stoffV /1/ einhalten und ob sie Schadstoffe nach Anlage 4, Tabelle 2.1 enthalten, für die keine Ma-
terialwerte festgesetzt sind.
An dem entnommenen Bodenmaterial wurden die zu prüfenden Eluatwerte der Anlage 4, Tabelle
2.1 im ausführlichen Säulenversuch gemäß DIN 19528 /4/ ermittelt. Die Prüfung wurde von der
GIU GmbH (Untersuchungsstelle im Sinne § 2 ErsatzbaustoffV /1/, akkreditierter Vertragspartner
der KM GmbH) in Teningen durchgeführt. Der Original-Prüfbericht wurde zu unseren Akten ge-
legt. Die Ergebnisse aus dem ausführlichen Säulenversuch sind Tab. 1 zu entnehmen.

Tabelle 1: Ausführlicher Säulenversuch gemäß DIN 19528 /4/ an Bodenmaterial gemäß Pa-
rameterumfang, Anlage 4 Tabelle 2.1 BM der EBV

Parameter Einheit
Prüfergebnisse

Methode
W/F = 0,3 W/F = 1,0 W/F = 2,0 W/F = 4,0

pH-Wert [-] 8 8,1 8,3 8,5 DIN EN ISO 10523: 2012-04

Elektrische Leitfähigkeit [µS/cm] 3.480 1.317 525 214 DIN EN 27888: 1993-11

Chlorid [mg/l] 340 74 11 1,3 DIN EN ISO 10304-1:2009-7

Sulfat [mg/l] 940 440 150 35 DIN EN ISO 10304-1:2009-7

DOC [mg/l] 50 29 16 11 DIN EN 1484: 2019-07

PAK15 [µg/l] 0,5 0,7 0,6 0,3 DIN EN ISO 17993:2001-03

MKW(C10-C40) [µg/l] < 50 < 50 < 50 < 50 DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA
KW/04: 2019

Phenole [µg/l] < 10 < 10 < 10 < 10 DIN 38407-27:2012-10

Antimon [µg/l] 16,5 15,5 12,8 11,4 DIN EN ISO 17294-2:2017-01

Arsen [µg/l] 10 13,7 16,7 17,8 DIN EN ISO 17294-2:2017-01

Blei [µg/l] < 7 < 7 < 7 < 7 DIN EN ISO 17294-2:2017-01

Cadmium [µg/l] < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 DIN EN ISO 17294-2:2017-01

Chromges. [µg/l] 2,8 1 < 0,010 < 0,010 DIN EN ISO 17294-2:2017-01

Kupfer [µg/l] 72,4 60 44,8 29,6 DIN EN ISO 17294-2:2017-01

Molybdän [µg/l] 81,8 63,8 48,2 27 DIN EN ISO 17294-2:2017-01

Nickel [µg/l] 8,4 6,9 5,8 5,6 DIN EN ISO 17294-2:2017-01

Vanadium [µg/l] 9,8 14,1 18,1 19,1 DIN EN ISO 17294-2:2017-01

Thallium [µg/l] 0,2 0,1 0,1 0

Quecksilber [µg/l] 0,06 0,07 < 0,01 < 0,01

Zink [mg/l] 9,3 9 5,9 4,6 DIN EN ISO 17294-2:2017-01
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Zusätzlich wurde aus den Ergebnissen der grundlegenden Charakterisierung die Konzentration
bei einem W/F-Verhältnis von 2 l/kg berechnet und in Tab. 2 aufgeführt.

Tabelle 2: Materialwerte - berechnet aus dem ausführlichen Säulenversuch – mit Angabe der
zulässigen Materialwerte gemäß /1/ in Abhängigkeit vom Bodenmaterial mit Fremdbe-
standteilen (BM-F)

Parameter Einheit

Berechnete Materialwerte
W/F = 2:1

Bodenmaterial mit
Fremdbestandteilen

(BM-F)

Grenzwert gemäß ErsatzbaustoffV /1/
(16 Juli 2021)

BM-F0* BM-F1 BM-F2 BM-F3

E L U A T U N T E R S U C H U N G

pH-Wert 1) [-] 8,2 6,5 – 9,5 6,5 - 9,5 6,5 – 9,5 5,5 12,0

Elektrische2)

Leitfähigkeit [µS/cm] 1245,5 ≤ 350 ≤ 500 ≤ 500 ≤ 2.000

Chlorid [mg/l] 82,4

Sulfat [mg/l] 370 ≤ 2503 ≤ 450 ≤ 450 ≤ 1.000

DOC [mg/l] 25,7

PAK15
4) [µg/l] 0,4 ≤ 0,3 ≤ 1,5 ≤ 3,8 ≤ 20

MKW(C10-C40) [µg/l] 0 ≤ 150 ≤ 160 ≤ 160 ≤ 310

Phenole [µg/l] 0 ≤ 12 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 2.000

Antimon [µg/l] 14,3 ≤ 7,5 ≤ 7,5 ≤ 7,5 ≤ 15

Arsen [mg/l] 14,6 ≤ 12 ≤ 20 ≤ 85 ≤ 100

Blei [mg/l] 0 ≤ 35 ≤ 90 ≤ 250 ≤ 470

Cadmium [mg/l] 0 ≤ 3,0 ≤ 3,0 ≤ 10 ≤ 15

Chromges. [mg/l] 0,8 ≤ 15 ≤ 150 ≤ 290 ≤ 530

Kupfer [mg/l] 54,3 ≤ 30 ≤ 110 ≤ 170 ≤ 320

Molybdän [mg/l] 58,7 ≤ 55 ≤ 55 ≤ 55 ≤ 110

Nickel [mg/l] 6,6 ≤ 30 ≤ 30 ≤ 150 ≤ 280

Vanadium [mg/l] 15,5 ≤ 30 ≤ 55 ≤ 450 ≤ 840

Thallium [mg/l] 0,1

Quecksilber [µg/l] 0,03

Zink [mg/l] 7,5 ≤ 150 ≤ 160 ≤ 840 ≤ 1.600

1) Bei Abweichungen vom stofftypischen Orientierungswert ist die Ursache zu prüfen
2) Stoffspezifischer Orientierungswert, bei Abweichungen ist die Ursache zu prüfen
3) Bei Überschreitung des Wertes ist Ursache zu prüfen. Handelt es sich um naturbedingt erhöhte Sulfatkonzentrationen, ist eine Verwertung innerhalb der betroffenen Gebie-

te möglich. Außerhalb dieser Gebiete ist über die Verwertungseignung im Einzelfall zu entscheiden.
4) PAK15: PAK16 ohne Naphthalin und Methylnaphtaline
n.n. = nicht nachweisbar
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4.2 Materialwerte im Feststoff
Die Materialwerte im Feststoff wurden gemäß Anlage 1, Tabelle 3 der ErsatzbaustoffV /1/ ermittelt
und sind mit Angabe der zulässigen Materialwerte in Abhängigkeit vom Bodenmaterial mit Fremd-
stoffen Tab. 3 zu entnehmen.

Tabelle 3: Materialwerte (Feststoffwerte) für Bodenmaterial BM-F mit Angabe der zulässigen
Materialwerte gemäß /1/ in Abhängigkeit vom Bodenmaterial mit Fremdbestandteilen
(BM-F)

Parameter Einheit Bodenmaterial (BM)

Grenzwert gemäß ErsatzbaustoffV /1/
(16 Juli 2021)

BM-F0* BM-F1 BM-F2 BM-F3

F E S T S T O F F U N T E R S U C H U N G

Arsen [mg/kg] 10,3 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 150

Blei [mg/kg] 108 ≤ 140 ≤ 140 ≤ 140 ≤ 700

Cadmium [mg/kg] 0,6 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 10

Chromges. [mg/kg] 56,4 ≤ 120 ≤ 120 ≤ 120 ≤ 600

Kupfer [mg/kg] 122 ≤ 80 ≤ 80 ≤ 80 ≤ 320

Nickel [mg/kg] 37,8 ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100 ≤ 350

Thallium [mg/kg] 0,3 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 7

Quecksilber [mg/kg] 0,2 ≤ 0,6 ≤ 0,6 ≤ 0,6 ≤ 5

Zink [mg/kg] 348 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 1.200

TOC [mg/kg] 2,7 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5

MKW(C10-C22) [mg/kg] < 50 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 1.000

MKW(C10-C40) [mg/kg] 37 ≤ 600 ≤ 600 ≤ 600 ≤ 2.000

PAK16 [mg/kg] 12,3 ≤ 6 ≤ 6 ≤ 6 ≤ 30

Summe PCB7 [mg/kg] 0,03 ≤ 0,15 ≤ 0,15 ≤ 0,15 ≤ 0,5

EOX [mg/kg] < 1 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 10

4.3 Betriebsbeurteilung
Gemäß ErsatzbaustoffV /1/ wurde eine kombinierte Betriebsbeurteilung, basierend auf den TL
SoB-StB, Anhang A /4/, und § 5 der ErsatzbaustoffV /1/, durchgeführt. Die Betriebsbeurteilung
wurde vor Ort im Betrieb am 31.05.2023 durchgeführt und beinhaltete die Überprüfung der Vo-
raussetzung für eine dem Verwendungszweck des Bodens entsprechende Aufbereitung, Lage-
rung, Dosierung und Verladung sowie Funktionalität der WPK.
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Darüber hinaus wurden die technischen Anlagenkomponenten, die Betriebsorganisation sowie die
personelle Ausstattung übergeprüft und bewertet. Die Dokumentation der Betriebsbeurteilung
durch die Überwachungsstelle ist Anlage A 3 zu entnehmen. Anlage A 3 ist zu entnehmen, dass
die Funktionalität der WPK gemäß den TL SoB-StB /4/ gegeben ist und die technischen Anlagen-
komponenten, die Betriebsorganisation, die personelle Ausstattung und die Qualifikation den Vor-
gaben der TL SoB-StB /4/ und der ErsatzbaustoffV /1/ in vollem Umfang entsprechen.

5. Bewertung der Ergebnisse gemäß § 10 ErsatzbaustoffV
Bei der auf dem Betriebsgelände der REMEX SüdWest GmbH, Betriebsstätte Mineralstoffauf-
bereitungsanlage KAZ, Kapiteltal in 67657 Kaiserslautern entnommenen Boden-Probe han-
delt es sich um ein Bodenmaterial mit Fremdbestandteilen (BM-F, mineralische Fremdbestandtei-
le > 10 Vol.-%). Auf der Grundlage der festgestellten Ergebnisse ist das Bodenmaterial gemäß
ErsatzbaustoffV /1/ in die Materialklasse BM-F3 einzustufen.

Die Betriebsbeurteilung wurde bestanden, da die Anlage aufgrund ihrer technischen Anlagen-
komponenten, ihrer Betriebsorganisation und personellen Ausstattung geeignet ist und der Betrei-
ber der Aufbereitungsanlage die Gewähr dafür bietet, dass die Anforderungen des Abschnittes 3
Unterabschnitt 1 der ErsatzbaustoffV /1/ erfüllt werden.

Dipl.-Ing. J. Kollar Gerion Heese
– Prüfstellenleiter – – Sachbearbeiter –

Anlagen

Gerion
Stempel
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Anlage A 1: Probenahmeprotokoll
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Anlage A 2: Vorschriften

/1/ Ersatzbaustoffverordnung
Artikel 1 der Verordnung zur Einführung einer Ersatzbaustoffverordnung, zur Neufassung der Bun-
des-Bodenschutz- und Altlastenverordnung und zur Änderung der Deponieverordnung und der Ge-
werbeabfallverordnung vom 09. Juli 2021 (Bundesgestzblatt Jahrgang 2021 Teil I Nr. 43, ausgegeben
zu Bonn am 16. Juli 2021

/2/ LAGA PN 98
Mitteilung der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 32: Richtlinie für das Vorgehen bei physikali-
schen, chemischen und biologischen Untersuchungen im Zusammenhang mit der Verwer-
tung/Beseitigung von Abfällen, Stand Mai 2019

/3/ DIN 19528
Elution von Feststoffen – Perkolationsverfahren zur gemeinsamen Untersuchung des Eluationsverhal-
tens von anorganischen und organischen Stoffen, Stand Januar 2009

/4/ TL SoB-StB 20
Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische und Böden zur Herstellung von Schichten ohne
Bindemittel im Straßenbau, Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2020,
Fassung 2020, Köln 2020
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Anlage A 3: Betriebsbeurteilung



Seite 9 von 12 EgN 23/11/1291 vom 30. November 2023

für Straßenbau- und Umwelttechnik
– Ingenieurbüro und Prüfinstitut Dr.-Ing. Klaus Mesters –K

Sofern nichts anderes mit dem Auftraggeber vereinbart, werden Rückstellproben für bautechnische Untersuchungen maximal 4 Wochen aufbewahrt. Rückstellproben für umwelttechnische
Untersuchungen werden 6 Monate aufbewahrt. Die auszugsweise Vervielfältigung des Prüfberichtes bedarf der schriftlichen Genehmigung der KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik.

M G
m

bH



Seite 10 von 12 EgN 23/11/1291 vom 30. November 2023

für Straßenbau- und Umwelttechnik
– Ingenieurbüro und Prüfinstitut Dr.-Ing. Klaus Mesters –K

Sofern nichts anderes mit dem Auftraggeber vereinbart, werden Rückstellproben für bautechnische Untersuchungen maximal 4 Wochen aufbewahrt. Rückstellproben für umwelttechnische
Untersuchungen werden 6 Monate aufbewahrt. Die auszugsweise Vervielfältigung des Prüfberichtes bedarf der schriftlichen Genehmigung der KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik.

M G
m

bH



Seite 11 von 12 EgN 23/11/1291 vom 30. November 2023

für Straßenbau- und Umwelttechnik
– Ingenieurbüro und Prüfinstitut Dr.-Ing. Klaus Mesters –K

Sofern nichts anderes mit dem Auftraggeber vereinbart, werden Rückstellproben für bautechnische Untersuchungen maximal 4 Wochen aufbewahrt. Rückstellproben für umwelttechnische
Untersuchungen werden 6 Monate aufbewahrt. Die auszugsweise Vervielfältigung des Prüfberichtes bedarf der schriftlichen Genehmigung der KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik.

M G
m

bH



Seite 12 von 12 EgN 23/11/1291 vom 30. November 2023

für Straßenbau- und Umwelttechnik
– Ingenieurbüro und Prüfinstitut Dr.-Ing. Klaus Mesters –K

Sofern nichts anderes mit dem Auftraggeber vereinbart, werden Rückstellproben für bautechnische Untersuchungen maximal 4 Wochen aufbewahrt. Rückstellproben für umwelttechnische
Untersuchungen werden 6 Monate aufbewahrt. Die auszugsweise Vervielfältigung des Prüfberichtes bedarf der schriftlichen Genehmigung der KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik.

M G
m

bH

EgN 23/11/1291

EgN 23/11/1291

EgN 23/11/1291


